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Priloha je neoddelitelnou siicastou
uvedeného osvedcenia

Rozsah akreditacie

Nazov akreditovaného subjektu: U. S. Steel KoSice, s.r.o.
Mechanicka skuSobiia

Vstupny areal U. S. Steel, 044 54 Kosice

Laboratérium s fixnym rozsahom akreditacie.

Objekt skusky Zavedend metoda
2 Vlastnost’/ e
E Predn.wt! Parameter/ Laoip, : Ostatné Specifikacie
S | Matrica/ 5 Druh/ Oznacenie
® | Prostredie Ukazoyatel/ Typ
Analyt
1. | Kovové medza klzu STN EN ISO 6892-1 Pri teplote okolia
materidly | pevnost v tahu STN EN ISO 6892-2 Pri zvy3enej teplote
taznost STN ENISO 4136 Zvarové spoje
predizenie STN ENISO 5178
kontrakcia API Spec. 5L
ASTM A 370
ASTM E8/E8M
ASTM E 21
JIS Z 2241
) (PP1/ZT26/01)
2. suginitel’ normalovej Skiska tahom STN ENISO 10113
anizotropie ASTME 517
JIS Z 2254
(PP1/ZT26/02)
31 exponent deformaéného STN EN ISO 10275
spevnenia ASTM E 646
JIS Z 2253
(PP1/ZT26/03)
4. BH index STN EN 10325
(PP1/ZT26/04)
5. uhol ohybu STN EN ISO 7438 Kvalitativna skuska
STN EN ISO 5173 Zvarové spoje
API Spec. 5L
ASTM A 370
ASTM E 290
OhybOVfl skuika JIS Z 2248
(PP1/ZT26/05)
6. prilnavost’ zinkového STN EN ISO 7438 Kvalitativna skska
povlaku TN USSK 00 2029
(PP1/ZT26/06)
T absorbovana energia STN EN ISO 148-1 Huzevnatost podla
podiel hiizevnatého STN EN ISO 9016 Charpyho
lomu API Spec. 5L Zvarové spoje
ASTM A 370 Ke |,
ASTM E 23 I
Rizova skiska (PP1/ZT26/07) /s I 7 9
8. podiel huzevnatého STN EN 10274 SkasKa-padajlicim —| |
lomu — DWTT ASTM E 436 zavatim |\~
APIRP 5L3 e TR T
(PP1/ZT26/08) AN SN A €,
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Priloha je neoddelitelnou siucastou

uvedeného osvedcenia
Objekt skusky Zavedena metoda
2 Vlastnost’/ 2l
£ Predl{wt/ Parameter/ el i Ostatné Specifikdcie
s | Matrica/ 3 Druh/ Oznadenie
A | Prostredie Ukazovatel’/ Typ
Analyt
9. | Kovové tvrdost — Rockwell STN EN ISO 6508-1 HRC, HRBW, HRFW,
materialy ASTME 18 HR30TW, HR15TW,
JIS Z 2245 HR30TSm, HR15TSm
(PP1/ZT26/09)
10. tvrdost’ — Brinell STN EN ISO 6506-1 HBW 2,5/187,5
ASTME 10 HBW 10/3000
Skiska tvrdosti JIS 7 2243
(PP1/Z2T26/10)
11. tvrdost’ - Vickers STN EN ISO 6507-1 HVS5, HV10, HV30
STN EN ISO 9015-1 Zvarové spoje
ASTME 384
JIS 7 2244
(PP1/ZT26/11)
12. hlbokot'aznost’ STN EN ISO 20482 Podl'a Erichsena
Skiska hibenim Aﬁg 1;[ 5‘22‘7‘3

(PP1/ZT26/12)
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